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Giiltigkeit des Untersuchungsberichtes Nr. 3006/0057-2 -Nau- vom 28.01.1998 in Verbindung mit dem
Erganzungsschreiben Nr. 012/03 -CM- vom 07.04.2003

Sehr geehrter Herr Roger,

auf Grund lhrer Anfrage teilen wir lhnen mit, dass die in dem o.g. Untersuchungsbericht
Nr. 3006/0057-2 -Nau- vom 28.01.1998 in Verbindung mit dem Erganzungsschreiben Nr. 012/03 -
CM- vom 07.04.2003 gemachten Aussagen zum Brandverhalten zu den auf zentrischen Zug

belasteten Ankern mit der Bezeichnung

Wiirth-Einschlagdiibel W-ED / Wirth-Einschlagdiibel W-ED/S

der Dimensionen M6 bis M20 aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse > 5.6) sowie

Wiirth-Einschlagdiibel W-ED/A4

der Dimensionen MG bis M20 aus nichtrostendem Stahl A4 (Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4404)
bzw. aus nichtrostendem Stahl A5 (Werkstoffnummer 1.4571)

in einem Untergrund aus ungerissenem Stahlbeton (Festigkeitsklasse von = C20/25 und <
C50/60) bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)
gemal DIN 4102-2 : 1977-09 bis zum 28.01.2018 weiterhin Giiltigkeit besitzen.

Dieses Schreiben umfasst 5 Seiten und enthdlit eine Kurzfassung des o0.g. Untersuchungsberichtes

in Verbindung mit dem o.g. Erganzungsschreiben.

Dieses Dokument darf nur volistandig und unverinderl weilerverbraitet werden. Auszige oder Kirzungen bediirfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig.
Yon der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis .Von der Materialprifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Criginalfassung® enthalten. Dokumente chne Unterschrift haben keine Giiltigkeit. Disses Dokument wird unabhangig von erteilten
bauaufsichtlichen Anerkennungen erstelit und unterliegt nicht der Akkreditierung.
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1 Allgemeines

Den Wiirth-Einschlagdiibeln W-ED, W-ED/S sowie W-ED/A4 kdnnen auf Grund der erreichten
Prufergebnisse Feuerwiderstandsdauern in Abhdngigkeit von der maximalen Zugbelastung gemafn
den Tabellen im folgenden Abschnitt 2 und unter Berlicksichtigung des Abschnitts 3 zugeordnet

werden.
Die Rand- und Achsabstinde sind so zu wahlen, dass im Brandfall Stahlversagen mafigeblich wird.

Sofern der Randabstand ¢ so grof gewahlt wird, dass als Versagensart Stahlversagen auftritt,
konnen die Lastwerte aus den Tabellen 2-1 bis 2-4 auch auf querbeanspruchte Anker Ubertragen

werden.

2 Auswertung der Priifergebnisse

Tabelle 2-1: Feuerwiderstandsdauern fir die Wdarth-Einschlagdibel W-ED und W-ED/S der
Dimensionen M6 bis M20 aus galvanisch verzinktem Stahl! (Festigkeitsklasse > 5.6) in
Verbindung mit Schrauben der Festigkeitsklasse > 5.6 in Untergriinden aus Stahlbeton
(Festigkeitskiasse von = C20/25 und < C50/60) in Abhangigkeit von der maximalen

Zugbelastung
Bezeichnung Feuerwiderstandsdauer in Minuten
Wiirth-Einschlagdiibel 3 o % b
w-£D" ) W-ED/S? "[’i:l]': e 7 IF e ]F
M6 <1,70 <0,70 <0,40 <0,30
M8 x 30 <1,70 <0,70 <0,40 <0,30
M8 x 40 < 3,00 <1,50 <0,80 <0,60
M10 < 4,70 <2,40 <1,30 <1,00
M12 <6,90 <3,50 <1,80 < 1,40
M16 <12,50 < 5,60 <3,50 <250
M20 <18,00 < 8,50 < 5,50 = 4,40

N Bei der Auslegung der Befestigungsmittel ist zu prifen, ob die =zuldssigen Lasten der
Verwendbarkeifsnachweise (z.B. allgemeine bauaufsichlliche Zulassung Nr. Z-21.1-1609 vom
02.06.2004) malkgebend sind.

2 Bei der Auslegung der Befestigungsmittel ist zu prifen, ob die =zuldssigen Lasten der
Verwendbarkeitsnachweise (z.B. ETA-05/0120 vom 02.09.2005 und ETA-02/0044 vom 12.09.2007)
mafgebend sind.
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Tabelle 2-2: Feuerwiderstandsdauern fir die Wiirth-Einschlagdiibel W-ED/A4 der Dimensionen M6

bis M20 aus nichtrostendem Stahl A4 (Werkstoffnrummer 1.4401 oder 1.4404) bzw. aus
nichtrostendem Stahl A5 (Werkstoffnummer 1.4571) in Verbindung mit Schrauben des
gleichen Werkstoffes in Untergriinden aus Stahlbeton (Festigkeitskiasse von > C20/25
und < C50/60) in Abhdngigkeit von der maximalen Zugbelastung

Bezeichnung Feuerwiderstandsdauer in Minuten
30 60 90 120
Wiirth-Einschlagdiibel W-ED/A4" max. F max. F max. F max. F

[kN] [kN] [kN] [kN]
M6 <1,70 =0,70 <0,40 <0,30
M8 x 30 1,70 < 0,70 0,40 <0,30
M8 x 40 < 3,00 < 1,50 <0,80 <0,60
M10 <4,70 <240 <1,30 <1,00
M12 <6,90 < 3,50 <1,80 <1,40
M16 <12,50 < 5,60 < 3,50 <2,50
M20 < 18,00 < 8,50 <5,50 < 4,40

Bei der Auslegung der Befestigungsmitiel ist zu prifen, ob die =zuldssigen Lasten der
Verwendbarkeitsnachweise (z.B. ETA-03/0051 vom 13.03.2007, ETA-05/0121 vom 13.03.2007 und
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.1-1609 vom 02.06.2004) maflgebend sind.

Tabelle 2-3: Feuerwiderstandsdauern fiir die Wirth-Einschlagdiibel W-ED und W-ED/S der

Dimensionen M6 bis M20 aus galvanisch verzinktem Stahi (Festigkeitsklasse > 5.6) in
Verbindung mit Gewindestangen und Muttern der Festigkeitsklasse >5.6 in
Untergriinden aus Stahlbeton (Festigkeitsklasse von =z C20/25 und < C50/60) in
Abhangigkeit von der maximalen Zugbelastung

Bezeichnung Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Wiirth-Einschlagdiibel 30 o0 " e« . 12y "

W-ED" | W-ED/S? Fr ot o T
Mé <0,90 < 0,50 <0.30 <0,25

M8 x 30 <0,90 < 0,50 <0,30 <0,25

M8 x 40 <1,40 <0,80 < 0,50 <0,40

M10 <2,20 <1,20 < 0,80 <0,60

M12 <3,20 <1,80 <1,20 <0,90

M16 <12,50 <5,60 <3,50 <2,50

M20 <18,00 < 8,50 <5,50 <4.40

2

Bei

der Auslegung der

Befestigungsmittel

ist zu prifen,

ob die =zuldssigen Lasten der

Verwendbarkeitsnachweise (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.1-1609 vom
02.06.2004) maligebend sind.

Bei der Auslegung der Befestigungsmittel ist zu priifen, ob die zulassigen Lasten der
Verwendbarkeitsnachweise (z.B. ETA-05/0120 vom 02.09.2005 und ETA-02/0044 vom 12.09.2007)
mafgebend sind.
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Tabelle 2-4: Feuerwiderstandsdauern fir die Wirth-Einschlagdlbel W-ED/A4 der Dimensionen M6
bis M20 aus nichtrostendem Stahl A4 (Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4404) bzw. aus
nichtrostendem Stahl A5 (Werkstoffnummer 1.4571) in_ Verbindung mit
Gewindestangen und Muttern mit der Werkstoffbezeichnung A4 in Untergrinden aus
Stahlbeton (Festigkeitsklasse von > C20/25 und < C50/60) in Abh&ngigkeit von der
maximalen Zugbelastung

Bezeichnung ‘ Feuerwiderstandsdauer in Minuten
_ : 30 60 90 120

Wiirth-Einschiagdiibel W-ED/A4" max. F max. F max. F max. F

[kN] [kN [kN] [kN]

M6 < (0,90 < 0,50 <0,30 0,25

M8 x 30 <0,90 < 0,50 <0,30 <0,25

M8 x 40 < 1,40 <0,80 < 0,50 <0,40

M10 <2,20 1,20 <0,80 <0,60

M12 < 3,20 <1,80 <1,20 <0,90

M16 < 12,50 <5,60 < 3,50 < 2,50

M20 < 18,00 < 8,50 <550 <440

L Bei der Ausiegung der Befestigungsmittel ist zu priifen, ob die zuldssigen Lasten der

Verwendbarkeitsnachweise (z.B. ETA-03/0051 vom 13.03.2007, ETA-05/0121 vom 13.03.2007 und
aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.1-1609 vom 02.06.2004) maftgebend sind.

3 Besondere Hinweise

Der 0.g. Untersuchungsbericht in Verbindung mit dieser Veridngerung ersetzt nicht einen Nachweis
nach dem deutschen bauaufsichtlichen Verfahren (abZ, abP, ETA). Insbesondere ist zu beachten,
dass die Brandlastwerte zukinftig in europdisch technischen Zulassungen geregelt sein konnen.
Von diesem Schreiben abweichende Brandlastwerte (fir die Verwendung als Mehrfachbefestigung)
flir den Wiirth-Einschiagdiibel W-ED/S, W-ED/A4 und W-ED/HCR sind zum Teil in den ETA’s

geregeit.

Die vorstehende Beurteilung gilt nur fiir die gepriiften Wirth-Einschlagdiibel unter Beriicksichtigung
der Technischen Datenblatter und Montageanleitung der Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG.

Die Beurteilung fir die o.g. Wirth-Einschlagdiibel gilt nur in Verbindung mit Untergrinden aus
Stahlbeton  (Festigkeitsklasse > C20/25 und <Cb0/60), die mindestens in die
Feuerwiderstandsklasse entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Anker eingestuft werden

konnen.
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Die Giiltigkeit des Untersuchungsberichts Nr. 3006/0057-2 -Nau- vom 28.01.1998 in Verbindung mit
dem Ergénzungsschreiben Nr. 012/03 -CM- vom 07.04.2003 endet in Verbindung mit diesem
Schreiben am 28.01.2018.

i Al
Dipl.-Ing. Maertins
Sachbearbeiter




